
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

TEST SERTİFİKASI
ÇIKARILMIŞ SERMAYE  : 3.500.000.000 TL                                                     

ÜRETİM YERİ : ERDEMİR                                                     
               EN 10204 : 2004 TYPE 2.2TARİH  : 26.03.2020    

SERTİFİKA NO       :       0042874Y     
SAYFA NO        :       1     

MÜŞTERİ ADI      : IŞIL METAL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

SİPARİŞ NO      :    08223703004  

EBAT, mm      :    1.0 x 1250 x R  

STANDART ve KALİTESİ      :    EN 10130-2006 DC01 (ERDEMİR 6112)  

ÜRÜN TİPİ ve AÇIKLAMASI      :    CCR:SüREKLİ TAVLAMA YAPILMIŞ A YüZEY RULO 

   

   

  
 
 

  

 
 

ÜRÜN BİLGİLERİ MEKANİK ÖZELLİKLER KİMYASAL BİLEŞİM, POTA ANALİZİ %
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0439205414 12550 9T19338572 29231735100     BE 239.3 349.1 33                                     0.038 0.235 0.014 0.013 0.019 0.047                     
EREĞLİ DEMİR ve ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. BU MALZEMENİN BAZİK OKSİJEN METODU İLE YAPILMIŞ OLDUĞUNU VE EN 10130-2006 DC01 (ERDEMİR 6112) KAİDELERİNE UYGUN OLARAK TEST EDİLDİĞİNİ YUKARIDAKİ DEĞERLERİ İLE TEVSİK
EDER.

İBRAHİM AKDÜMBEK
METALURJİ LABORATUVARI

MÜHENDİSİ

SERKAN DİKEÇ
KALİTE METALURJİ MÜDÜRÜ  

NOT :  B : Baştan   O : Ortadan   S : Sondan   E : Enine   L : Boyuna
Bu test raporu, DIN EN 10204 bölüm 5'e göre, uygun bir veri işleme sistemi tarafından hazırlanmış ve imza olmadan geçerlidir.

MERSİS No(İstanbul Merkez):0352-0006-4260-0020  Ticaret Sicil No(İstanbul Şube):90659  Ticaret Sicil No(Ereğli Şube):1574/272
Merkez:İstanbul; Barbaros Mah. Ardıç Sok. No:6 PK:34746 Ataşehir-İstanbul
www.erdemir.com.tr

      


